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	海安天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

	2017年1月
	检测日期
	2017/1/9
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	12.2000 

	
	汞
	0.05
	0.0008 

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	0.0470 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	2.1200 

	
	镍
	0.5
	ND

	
	砷
	0.3
	0.1360 

	
	铅
	0.25
	0.1200 

	
	镉
	0.15
	ND

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	ND

	
	硒
	0.1
	0.0346 

	
	检测日期
	2017/1/23
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	7.9000 

	
	汞
	0.05
	0.0010 

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	2.9400 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	1.2200 

	
	镍
	0.5
	ND

	
	砷
	0.3
	0.0084 

	
	铅
	0.25
	0.0800 

	
	镉
	0.15
	ND

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	0.0100 

	
	硒
	0.1
	0.0406 

	2017年2月
	检测日期
	2017/2/10
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	7.7000 

	
	汞
	0.05
	ND

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	7.0000 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	1.8400 

	
	镍
	0.5
	ND

	
	砷
	0.3
	0.0394 

	
	铅
	0.25
	0.1200 

	
	镉
	0.15
	ND

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	0.0600 

	
	硒
	0.1
	0.0026 

	
	检测日期
	2017/2/23
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	5.4000 

	
	汞
	0.05
	ND

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	2.3000 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	1.5800 

	
	镍
	0.5
	ND

	
	砷
	0.3
	0.0079 

	
	铅
	0.25
	ND

	
	镉
	0.15
	ND

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	ND

	
	硒
	0.1
	0.0218 

	2017年3月
	检测日期
	2017/3/2
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	6.3000 

	
	汞
	0.05
	0.0005 

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	0.2610 

	
	铍
	0.02
	0.0010 

	
	钡
	25
	0.9580 

	
	镍
	0.5
	ND

	
	砷
	0.3
	0.0624 

	
	铅
	0.25
	ND

	
	镉
	0.15
	ND

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	ND

	
	硒
	0.1
	0.0014 

	
	检测日期
	2017/3/28
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	18.2600 

	
	汞
	0.05
	ND

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	2.3800 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	2.3800 

	
	镍
	0.5
	ND

	
	砷
	0.3
	0.0100 

	
	铅
	0.25
	0.0300 

	
	镉
	0.15
	0.0100 

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	ND

	
	硒
	0.1
	0.0700 

	2017年4月
	检测日期
	2017/4/7
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	22.6000 

	
	汞
	0.05
	ND

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	1.1000 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	1.1600 

	
	镍
	0.5
	ND

	
	砷
	0.3
	0.0080 

	
	铅
	0.25
	ND

	
	镉
	0.15
	ND

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	ND

	
	硒
	0.1
	0.0062 

	
	检测日期
	2017/4/21
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	17.0000 

	
	汞
	0.05
	ND

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	30.8000 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	ND

	
	镍
	0.5
	0.0060 

	
	砷
	0.3
	0.0032 

	
	铅
	0.25
	ND

	
	镉
	0.15
	ND

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	0.0032 

	
	硒
	0.1
	0.0136 

	2017年5月
	检测日期
	2017/5/9
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	25.4000 

	
	汞
	0.05
	ND

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	1.6200 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	0.8830 

	
	镍
	0.5
	0.1600 

	
	砷
	0.3
	0.0226 

	
	铅
	0.25
	0.2200 

	
	镉
	0.15
	0.1060 

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	0.0200 

	
	硒
	0.1
	0.0172 

	
	检测日期
	2017/5/12
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	19.2000 

	
	汞
	0.05
	ND

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	0.0510 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	0.9820 

	
	镍
	0.5
	ND

	
	砷
	0.3
	0.0003 

	
	铅
	0.25
	ND

	
	镉
	0.15
	ND

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	0.0400 

	
	硒
	0.1
	0.0426 

	2017年6月
	检测日期
	2017/6/8
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	20.4000 

	
	汞
	0.05
	ND

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	3.9200 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	0.5920 

	
	镍
	0.5
	ND

	
	砷
	0.3
	0.0092 

	
	铅
	0.25
	ND

	
	镉
	0.15
	ND

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	ND

	
	硒
	0.1
	0.0020 

	
	检测日期
	2017/6/2
	检测单位
	苏州市华测检测技术有限公司

	
	检测项目
	标准（除注明外，单位mg/L）
	检测结果（除注明外，单位mg/L）

	
	含水率（%）
	30
	21.2000 

	
	汞
	0.05
	0.0007 

	
	铜
	40
	ND

	
	锌
	100
	0.2180 

	
	铍
	0.02
	ND

	
	钡
	25
	1.0300 

	
	镍
	0.5
	ND

	
	砷
	0.3
	0.0032 

	
	铅
	0.25
	ND

	
	镉
	0.15
	0.0040 

	
	六价铬
	1.5
	ND

	
	总铬
	4.5
	0.0500 

	
	硒
	0.1
	0.0017 
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检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

0.0550.0360.060//

0.0590.0390.035//

0.0580.0620.071//

0.0570.0460.055//

海安天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2017/2/24 中国科学院上海高等研究院分析测试中心

检测结果（ng-TEQ/m

3

）

平均值

2017年

上半年

烟气二噁英0.1

检测项目

标准（ng-TEQ/m

3

）


image1.emf
检测日期 检测单位

检测项目

标准（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

烟尘30

3.173.215//

一氧化碳100

164ND//

氯化氢60

4.082.423.21`/

氟化氢1

0.610.60.62//

二氧化硫100

NDNDND//

氮氧化物300

183168163//

检测日期 检测单位

检测项目

标准（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

烟尘30

6.76.56.92//

一氧化碳100

NDNDND//

氯化氢60

4.989.657.63//

氟化氢1

0.190.210.15//

二氧化硫100

NDNDND//

氮氧化物300

155152167//

海安天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2017/2/9 苏州市华测检测技术有限公司

2017/5/8 苏州市华测检测技术有限公司

2017年

第一季度

2017年

第二季度
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检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.05ND0.0038ND//

镉及其化合物0.10.002510.002080.00363//

铅及其化合物10.71520.37760.1425//

检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.00360.00410.0042//

镉及其化合物0.10.0003060.0003330.00293//

铅及其化合物10.0690.06810.0682//

检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.00460.00510.0042//

镉及其化合物0.10.0002110.0004050.00317//

铅及其化合物10.3610.7330.154//

检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.00350.00390.0036//

镉及其化合物0.10.0004020.0003960.000182//

铅及其化合物10.1540.2610.0949//

检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.0042ND0.0036//

镉及其化合物0.10.0002980.0004490.000655//

铅及其化合物10.03730.06150.0536//

检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.05NDNDND//

镉及其化合物0.10.0000970.0000680.0676//

铅及其化合物10.05020.04510.0075//

2017年4月

2017年5月

2017年6月

2017/4/7 苏州市华测检测技术有限公司

2017/5/8 苏州市华测检测技术有限公司

2017/6/2 苏州市华测检测技术有限公司

2017/3/2 苏州市华测检测技术有限公司

海安天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2017/1/9 苏州市华测检测技术有限公司

2017/2/9 苏州市华测检测技术有限公司

2017年1月

2017年2月

2017年3月


image3.emf
检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

2017年2月

2017年3月

2017年4月

2017年5月

2017年6月

总镉

六价铬0.05 ND

总铅0.1 ND

总汞0.001 0.00034

总砷0.1 0.0057

0.01 ND

总铬0.1 ND

总铅0.1 ND

检测项目

标准（除注明外，单

位mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

总铬0.1 0.0073

六价铬0.05 ND

0.1 0.0073

总汞0.001 0.00062

总镉0.01 ND

总砷

2017/6/2 苏州市华测检测技术有限公司

2017/5/9 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单

位mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

总砷0.1 0.0119

总铅0.1

总汞0.001 0.0003

总镉0.01 ND

ND

总铬0.1 0.03

六价铬0.05 ND

2017/4/7 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单

位mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

总砷0.1 0.0309

总铅0.1

总镉0.01 ND

ND

总铬0.1 0.04

六价铬0.05 ND

检测项目

标准（除注明外，单

位mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

总砷0.1 0.0171

总铅0.1

总汞0.001 0.00012

ND

总铬0.1 ND

六价铬0.05 ND

2017/3/2 苏州市华测检测技术有限公司

动植物油 — ND

总汞0.001 ND

总镉0.01 ND

氨氮35 1.94

总磷— 1.12

石油类 — ND

五日生化需氧量 300 26.9

挥发酚 2 ND

粪大肠菌群 — 130000

pH6~9 7.24

悬浮物 400 29

化学需氧量 500 129

2017/2/10 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单

位mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

总砷0.1 0.0168

总铅0.1

总镉0.01 ND

ND

总铬0.1 ND

六价铬0.05 ND

海安天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2017/1/9 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单

位mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

总汞0.001 0.00022

2017年1月
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检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

2.982.591.85//

检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

0.861.712.27//

检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

2.962.922.82//

检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

1.882.111.52//

检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

2.82.840.87//

检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

0.550.710.3//

2017年6月

2017年2月

2017年3月

2017年4月

2017年5月

江苏省苏力环境科技有限责任公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017/6/2

江苏省苏力环境科技有限责任公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017/5/9

苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017/4/7

苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017/3/2

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

海安天楹环保能源有限公司炉渣热酌减率检测数据汇总

2017/1/9 苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

苏州市华测检测技术有限公司2017/2/10

热酌减率5

2017年1月检测项目标准（%）


