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image5.emf
检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

六价铬 1.5 ND

2017年5月

2017年6月

锌 100 0.037

汞 0.05 ND

砷 0.3 0.0029

镍 0.5 ND

铅 0.25 ND

硒 0.1 ND

镉 0.15 ND

总铬 4.5 0.06

铜 40 ND

含水率（%） 30 20.1

钡 25 0.757

铍 0.02 ND

砷 0.3

ND

六价铬 1.5

ND

2017/6/21 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L） 检测结果（除注明外，单位mg/L）

硒 0.1 0.0014

锌 100 0.022

汞 0.05

ND

铜 40

ND

镍 0.5

ND

铅 0.25

ND

铍 0.02

ND

镉 0.15

ND

总铬 4.5 0.02

2017/5/24 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L） 检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%） 30 28

钡 25 0.962


image6.emf
检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

2.852.782.752.211.92

检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

1.190.981.181.221.42

检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

0.220.550.490.360.33

检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

2.932.752.762.882.53

检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

1.6922.141.681.76

检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

1.281.441.621.181.35

2017年2月

2017年3月

2017年4月

2017年5月

2017年6月

6月21日 苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

5月24日 苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

4月7日 苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017/3/8 苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017/2/7 苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

如东天楹环保能源有限公司炉渣热酌减率检测数据汇总

2017/1/7 苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

2017年1月检测项目标准（%）
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检测日期 检测单位

1#2#3#4#5#

0.07300.05400.06000.01400.0100

0.07200.06400.05000.02500.0150

0.05800.06800.00660.01000.0160

0.06770.06200.03890.01630.0137

如东天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2017/5/3 中国科学院上海高等研究院分析测试中心

检测结果（ng-TEQ/m

3

）

平均值

2017年

上半年

检测项目

标准（ng-TEQ/m

3

）

烟气二噁英0.1


image1.emf
检测日期 检测单位

检测项目

标准（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

烟尘308.333.166.734.854.34

二氧化硫100NDNDNDNDND

氮氧化物300128144155153136

氯化氢602.22.341.813.272.01

一氧化碳100ND440NDND

氟化氢10.50.510.460.440.51

检测日期 检测单位

检测项目

标准（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

烟尘303.72.142.522.982.28

二氧化硫100NDNDNDNDND

氮氧化物3001207410616090

氯化氢602.11.481.923.612.1

一氧化碳1008863NDND

氟化氢10.290.330.20.150.11

如东天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2017/1/6 苏州市华测检测技术有限公司

2017/4/6 苏州市华测检测技术有限公司

2017年第

一季度

2017年第

二季度


image2.emf
检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.00430.00420.00290.00310.0037

镉及其化合物0.10.003950.003460.0220.003220.00232

铅及其化合物10.05910.03150.06910.0220.0339

检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.0046ND0.0025ND0.004

镉及其化合物0.10.0003460.0003660.0006140.0001040.00018

铅及其化合物10.1870.07850.2060.05180.129

检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.0048ND0.00520.00460.0052

镉及其化合物0.10.0000250.0007640.0002210.0000330.0409

铅及其化合物10.01980.03660.02760.03330.000246

检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.00560.00480.00540.00430.0046

镉及其化合物0.10.0000930.00010.0001110.0001550.000089

铅及其化合物10.003660.03990.02430.0440.0222

检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.05NDNDNDNDND

镉及其化合物0.10.0005890.000120.0001290.0001030.000063

铅及其化合物10.04380.03710.04210.06120.0307

检测日期 检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.00340.0089ND0.00730.0044

镉及其化合物0.10.0004850.0006170.0001110.0002130.000156

铅及其化合物10.01210.0210.00650.00730.0077

2017/6/21 苏州市华测检测技术有限公司

2017年1月

2017年2月

2017年3月

2017年4月

2017年5月

2017年6月

2017/3/8 苏州市华测检测技术有限公司

2017/4/7 苏州市华测检测技术有限公司

2017/5/24 苏州市华测检测技术有限公司

如东天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2017/1/7 苏州市华测检测技术有限公司

2017/2/7 苏州市华测检测技术有限公司


image3.emf
检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

总镉 0.01 ND

铅 0.1 ND

2017年1月

2017年2月

2017年3月

2017年4月

2017年5月

2017年6月

总汞 0.001 0.00084

总铬 0.1 ND

总砷 0.1 0.0046

铅 0.1 ND

2017/6/21 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L） 检测结果（除注明外，单位

六价铬 0.05 ND

总铬 0.1 ND

总砷 0.1 0.0016

总镉 0.01 ND

2017/5/24 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L） 检测结果（除注明外，单位

六价铬 0.05

ND

总汞 0.001 ND

总砷 0.1 0.0152

总镉 0.01 ND

铅 0.1 ND

六价铬 0.05 ND

总汞 0.001 0.00009

总铬 0.1 ND

总磷 —— 0.14

粪大肠菌群 —— 未检出

挥发酚 —— ND

COD 300 46.2

BOD 200 12.6

NH

3

-N

25 0.106

2017/4/7 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目标准（除注明外，单位mg/L）

检测结果（除注明外，单位

mg/L）

pH

6-9 7.13

悬浮物 250 5

总砷 0.1 0.0055

总镉 0.01

ND

铅 0.1

ND

六价铬 0.05

ND

总汞 0.001 0.00038

总铬 0.1

ND

总镉 0.01

ND

铅 0.1 ND

2017/3/8 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L） 检测结果（除注明外，单位

总汞 0.001 0.00081

总铬 0.1

ND

总砷 0.1 0.0006

铅 0.1

ND

2017/2/7 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目标准（除注明外，单位mg/L）

检测结果（除注明外，单位

mg/L）

六价铬 0.05 ND

总铬 0.1

ND

总砷 0.1 0.0091

总镉 0.01

ND

挥发酚 ——

ND

六价铬 0.05

ND

总汞 0.001 0.00008

NH

3

-N

25 0.934

总磷 —— 0.94

粪大肠菌群 —— 500

悬浮物 250 8

COD 300 25

BOD 200 1

如东天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2017/1/7 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目标准（除注明外，单位mg/L）

检测结果（除注明外，单位

mg/L）

pH

6-9 7.27


image4.emf
检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

检测日期 检测单位

2017年1月

2017年2月

2017年3月

2017年4月

汞 0.05

ND

砷 0.3

ND

六价铬 1.5

ND

铅 0.25

ND

硒 0.1 ND

锌 100 0.028

总铬 4.5 0.03

铜 40

ND

镍 0.5

ND

钡 25 2.88

铍 0.02

ND

镉 0.15

ND

六价铬 1.5

ND

2017/4/7 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L） 检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%） 30 21.4

锌 100 0.05

汞 0.05

ND

砷 0.3 0.0087

镍 0.5

ND

铅 0.25

ND

硒 0.1 0.0008

镉 0.15

ND

总铬 4.5 0.14

铜 40

ND

含水率（%） 30 27.3

钡 25 1.15

铍 0.02 0.0023

砷 0.3 0.007

六价铬 1.5

ND

2017/3/8 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L） 检测结果（除注明外，单位mg/L）

硒 0.1 0.0024

锌 100 0.055

汞 0.05 0.001

铜 40

ND

镍 0.5

ND

铅 0.25 0.16

铍 0.02 ND

镉 0.15

ND

总铬 4.5 0.09

2017/2/7 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L） 检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%） 30 20.1

钡 25 1.28

汞 0.05 0.0003

砷 0.3 0.0069

六价铬 1.5

ND

铅 0.25 0.12

硒 0.1 0.0124

锌 100

ND

总铬 4.5 0.1

铜 40 0.02

镍 0.5

ND

钡 25 2.64

铍 0.02 0.0022

镉 0.15

ND

如东天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

2017/1/7 苏州市华测检测技术有限公司

检测项目标准（除注明外，单位mg/L） 检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%） 30 21.7


