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检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

2017年7月

2017年8月

2017年9月

2017年10月

汞0.050.0019

砷0.30.0073

六价铬1.5ND

铅0.25ND

硒0.10.0004

锌1002

总铬4.5ND

铜40ND

镍0.5ND

钡250.764

铍0.02ND

镉0.150.036

六价铬1.5

ND

2017/10/31苏州市华测检测技术有限公司

检测项目标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%）3015.94

锌1000.724

汞0.050.0002

砷0.30.0022

镍0.5

ND

铅0.25

ND

硒0.10.0046

镉0.15

ND

总铬4.5

ND

铜40

ND

含水率（%）3013.5

钡252.22

铍0.020.001

砷0.30.004

六价铬1.5ND

2017/9/16苏州市华测检测技术有限公司

检测项目标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

硒0.10.0004

锌1000.26

汞0.05ND

铜40ND

镍0.5ND

铅0.250.23

铍0.02ND

镉0.150.005

总铬4.50.04

2017/8/10苏州市华测检测技术有限公司

检测项目标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%）3011.9

钡251.92

汞0.05ND

砷0.30.0032

六价铬1.5ND

铅0.25ND

硒0.1ND

锌1000.021

总铬4.50.05

铜40ND

镍0.5ND

钡250.913

铍0.02ND

镉0.15ND

如东天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

2017/7/12苏州市华测检测技术有限公司

检测项目标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%）3020.5
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检测日期检测单位

检测日期检测单位

六价铬1.5ND

2017年11月

2017年12月

锌1000.02

汞0.05ND

砷0.30.0008

镍0.5ND

铅0.25ND

硒0.10.0007

镉0.15ND

总铬4.50.06

铜40ND

含水率（%）3020.92

钡251.32

铍0.020.0016

砷0.30.0042

六价铬1.5ND

2017/12/7苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

硒0.10.0004

锌1003.44

汞0.050.0025

铜40ND

镍0.5ND

铅0.25ND

铍0.02ND

镉0.15ND

总铬4.5ND

2017/11/28苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%）3017.65

钡250.632
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检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

2.942.62.862.872.07

检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

1.222.31.161.051.11

检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

2.362.42.72.391.16

检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

2.742.41.92.422.89

检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

3.964.023.684.393.44

检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

1.82.61.252.161.45

如东天楹环保能源有限公司炉渣热酌减率检测数据汇总

7月12日苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

2017年7月检测项目标准（%）

8月16日苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

9月16日苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

10月31日苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

11月28日苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

12月7日苏州市华测检测技术有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017年8月

2017年9月

2017年10月

2017年11月

2017年12月
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检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

0.00220.00240.00210.00150.0009

0.00180.00250.00220.00150.0014

0.00250.00290.00250.00180.0017

0.00220.00260.00230.00160.0013

如东天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2017.12.15中国科学院上海高等研究院分析测试中心

检测结果（ng-TEQ/m

3

）

平均值

2017年

下半年

检测项目

标准（ng-TEQ/m

3

）

烟气二噁英0.1
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检测日期检测单位

检测项目

标准（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

烟尘303.22.552.923.072.36

二氧化硫100NDNDNDNDND

氮氧化物300148170161134150

氯化氢603.662.422.422.161.91

一氧化碳10013ND3NDND

检测日期检测单位

检测项目

标准（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

烟尘304.424.725.553.273.12

二氧化硫100NDNDNDNDND

氮氧化物30013613314511788

氯化氢605.996.7511.86.516.62

一氧化碳100ND5NDNDND

如东天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2017/8/8苏州市华测检测技术有限公司

2017/11/27苏州市华测检测技术有限公司

2017年第

三季度

2017年第

四季度
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检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.05NDNDND0.01710.0087

镉及其化合物0.10.0002610.0008270.0001920.0000950.000136

铅及其化合物10.0070.01250.00680.0040.0051

检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.05NDNDND0.00440.0213

镉及其化合物0.10.0003520.0003250.0000740.0001080.000119

铅及其化合物10.00870.00830.00990.01050.009

检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.003ND0.00550.00630.0037

镉及其化合物0.10.0001070.0009710.004130.0000440.000196

铅及其化合物10.00590.01670.04590.00420.0076

检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.05NDNDNDNDND

镉及其化合物0.10.0003810.001020.0001690.0000150.000017

铅及其化合物10.01960.03010.01360.01220.0094

检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.05NDNDNDNDND

镉及其化合物0.10.000530.000140.0001820.000070.000057

铅及其化合物10.01540.00880.0090.00560.005

检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.05ND0.01380.004NDND

镉及其化合物0.10.0002060.0000880.0000840.0000490.000048

铅及其化合物10.00990.00560.00590.00440.004

2017/12/6苏州市华测检测技术有限公司

2017年7月

2017年8月

2017年9月

2017年10月

2017年11月

2017年12月

2017/9/18苏州市华测检测技术有限公司

2017/10/30苏州市华测检测技术有限公司

2017/11/29苏州市华测检测技术有限公司

如东天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2017/7/11苏州市华测检测技术有限公司

2017/8/14苏州市华测检测技术有限公司
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检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

总镉0.01ND

铅0.1ND

2017年6月

2017年7月

2017年8月

2017年9月

2017年10月

2017年11月

2017年12月

总汞0.0010.00037

总铬0.1ND

总砷0.1ND

铅0.1ND

2017/12/7苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

六价铬0.05ND

总铬0.1ND

总砷0.10.0037

总镉0.010.005

2017/11/28苏州市华测检测技术有限公司

检测项目标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

六价铬0.05ND

总汞0.0010.00011

总砷0.10.0025

总镉0.01ND

铅0.1ND

六价铬0.05ND

总汞0.001ND

总铬0.1ND

总镉0.01ND

铅0.1ND

2017/10/31苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

总汞0.001ND

总铬0.1ND

总砷0.10.0057

铅0.1ND

2017/9/16苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

六价铬0.05ND

总铬0.1ND

总砷0.10.0156

总镉0.01ND

2017/8/10苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

六价铬0.05ND

总汞0.0010.00023

总砷0.10.0024

总镉0.01ND

铅0.1ND

六价铬0.05ND

总汞0.001ND

总铬0.1ND

总镉0.01ND

铅0.1ND

2017/7/12苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

总汞0.0010.00084

总铬0.1ND

总砷0.10.0046

如东天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2017/6/21苏州市华测检测技术有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位mg/L）检测结果（除注明外，单位mg/L）

六价铬0.05ND


