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image4.emf
检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

2017年7月

2017年8月

2017年9月

六价铬1.50.023

锌10015.6

汞0.050.0009

砷0.3ND

镍0.50.147

铅0.250.052

硒0.10.00911

镉0.150.013

总铬4.50.15

铜400.284

含水率（%）308.6

钡250.67

铍0.02ND

砷0.3ND

六价铬1.50.031

2017/9/7大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位

mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

硒0.10.0418

锌1007.65

汞0.050.003

铜400.119

镍0.5ND

铅0.250.124

铍0.02ND

镉0.15ND

总铬4.50.132

2017/8/10大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位

mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%）3010.4

钡251.5

汞0.050.0006

砷0.30.007L

六价铬1.50.014

铅0.250.092

硒0.10.0396

锌1005.48

总铬4.50.198

铜400.103

镍0.50.03L

钡250.961

铍0.020.005L

镉0.150.021

辽源天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

2017/7/11大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位

mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%）3010.2


image5.emf
检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

六价铬1.50.008

2017年10月

2017年11月

2017年12月

锌1000.358

汞0.050.0018

砷0.30.0232

铅0.250.05

硒0.10.00392

镉0.150.102

总铬4.50.018

铜400.55

镍0.50.26

含水率（%）3010.6

钡250.614

铍0.02ND

砷0.30.0107

六价铬1.50.026

2017/12/8大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位

mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

镉0.150.0801

锌10012

汞0.050.0036

镍0.50.12

铅0.250.16

硒0.10.0007

铍0.02ND

总铬4.50.04

铜400.22

2017/11/15大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位

mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%）3013.07

钡250.88

汞0.050.0024

砷0.3ND

六价铬1.50.016

铅0.250.052

硒0.10.0019

锌1005.2

总铬4.50.046

铜400.342

镍0.5ND

钡250.647

铍0.02ND

镉0.15ND

2017/10/10大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单位

mg/L）

检测结果（除注明外，单位mg/L）

含水率（%）3011.58
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检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

3.443.13///

检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

3.34停炉///

检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

3.232.01///

检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

3.222.5///

检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

2.442.56///

检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

1.791.56///

2017年8月

2017年9月

2017年10月

2017年11月

2017年12月

2017/12/8大连华信理化检测中心有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017/11/15大连华信理化检测中心有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017/10/10大连华信理化检测中心有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017/9/7大连华信理化检测中心有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

2017/8/10大连华信理化检测中心有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

检测项目标准（%）

辽源天楹环保能源有限公司炉渣热酌减率检测数据汇总

2017/7/11大连华信理化检测中心有限公司

检测结果（%）

热酌减率5

2017年7月检测项目标准（%）
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检测日期检测单位

1#2#3#4#5#

0.0760.069///

0.0740.075///

0.0820.081///

0.0770.075/

//

辽源天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2017/10/29中国科学院上海高等研究院分析检测中心

检测结果（ng-TEQ/m

3

）

平均值

  2017年  

  下半年

检测项目

标准（ng-TEQ/m

3

）

烟气二噁英0.1


image1.emf
检测日期检测单位

检测项目

标准（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

烟尘306.6611.2///

二氧化硫10031.533.4///

氮氧化物300130194///

氯化氢604.96.8///

一氧化碳10010.65.4///

检测日期检测单位

检测项目

标准（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

烟尘306.9810.7///

二氧化硫1008.415.1///

氮氧化物300119188///

氯化氢6033.7///

一氧化碳1004.22ND///

2017/9/7大连华信理化检测中心有限公司

2017/12/8大连华信理化检测中心有限公司

2017年第

三季度

2017年第

四季度

辽源天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总
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检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.0000470.000056///

镉及其化合物0.1NDND///

铅及其化合物1NDND///

检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.000061///

镉及其化合物0.1ND///

铅及其化合物10.0014///

检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.0000820.000084///

镉及其化合物0.1NDND///

铅及其化合物10.0010.0099///

检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.0001070.000111///

镉及其化合物0.1NDND///

铅及其化合物10.0440.004///

检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.0000320.000267///

镉及其化合物0.10.0000160.000032///

铅及其化合物10.009440.025///

检测日期检测单位

检测项目

标准

（mg/m

3

)

1#2#3#4#5#

汞及其化合物0.050.0000360.000156///

镉及其化合物0.1ND0.0019///

铅及其化合物1ND0.0086///

2017/12/8大连华信理化检测中心有限公司

2017年7月

2017年8月

2017年9月

2017年10月

2017年11月

2017年12月

停炉

2017/9/7大连华信理化检测中心有限公司

2017/10/10大连华信理化检测中心有限公司

2017/11/15大连华信理化检测中心有限公司

辽源天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2017/7/11大连华信理化检测中心有限公司

2017/8/10大连华信理化检测中心有限公司


image3.emf
检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

检测日期检测单位

铅0.10.012

六价铬0.05ND

2017年7月

2017年8月

2017年9月

2017年10月

2017年11月

2017年12月

汞0.0010.00007

砷0.10.006

总铬0.10.005

总磷——0.89

石油类30ND

镉0.010.006

悬浮物40029

化学需氧量50040

氨氮——0.139

六价铬0.050.009

2017/12/8大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单检测结果（除注明外，单位mg/L）

pH6~97.2

砷0.10.0026

总铬0.1ND

铅0.1ND

2017/11/15大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单检测结果（除注明外，单位mg/L）

镉0.01ND

汞0.0010.0003

总铬0.10.012

铅0.1ND

六价铬0.050.006

镉0.01ND

汞0.0010.00005

砷0.10.0024

铅0.10.016

六价铬0.05ND

2017/10/10大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单检测结果（除注明外，单位mg/L）

汞0.0010.0001

砷0.10.003

总铬0.10.009

总磷——0.4

石油类30ND

镉0.010.001

悬浮物40026

化学需氧量500166

氨氮——2.72

六价铬0.050.007

2017/9/7大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单检测结果（除注明外，单位mg/L）

pH6~98.4

砷0.10.0053

总铬0.10.072

铅0.10.059

2017/8/10大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单检测结果（除注明外，单位mg/L）

镉0.01ND

汞0.0010.00007

总铬0.10.092

铅0.10.011

六价铬0.050.012

镉0.010.008

汞0.0010.00008

砷0.10.0043

2017/7/11大连华信理化检测中心有限公司

检测项目

标准（除注明外，单检测结果（除注明外，单位mg/L）

辽源天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总


